
 

 

 

ЗЕРНИСТОСТЬ НАЖДАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Зернистость по ГОСТ Описание Размер зерна, мкм Зернистость по FEPA  
(Европейская ассоциация 

производителей абразивов) 

F5 микропорошок 3,7 - 5,3 800 

F7 микропорошок 5,5 – 7,5 600 

F9 микропорошок 8,3 – 10,3 500 

F13 микропорошок 11,8 – 13,8  400 

F17 микропорошок 16,3 – 18, 3 500 

F29 очень мелкое 27,7 – 30,7 400 

F37P очень мелкое 33,5 – 36, 5  360 

F37 очень мелкое 35 – 38  320 

4 очень мелкое 40 – 50  280 

5 очень мелкое 50 – 63  240 

6 очень мелкое 63 – 80  220 

8 очень мелкое 80 – 100  180 

10 мелкое 100 – 125  150 

12 мелкое 125 – 160  120 

16 мелкое 160 – 200  100 

20 среднее 200 – 250  80 

25 среднее 250 – 315  60 

32 среднее 315 – 400  50 

40 среднее 400 – 500  40 

50 среднее 500 – 630  36 

63 грубое 630 – 800  30 

80 грубое 800 – 1000  24 

100 грубое 1000 – 1250  18 

 

 


